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[摘  要] 随着城市化进程不断加速,城市市政道路发展趋于立体化,短时间内出现了大量的市政道路

桥梁工程项目,这些项目具有工期短、施工场地狭小、工程复杂、夜间施工等特点。随之而来便出现

一些施工质量问题,通过收集、分析这些问题,多数属于施工质量通病。由于市政道路桥梁工程项目投

资大,这些质量通病对市政道路桥梁工程影响极大。因此,做好市政道路桥梁施工质量通病的预处理很

有必要。 

[关键词] 市政路桥；施工通病；预防；策略 

 

1 市政路桥施工质量通病的

成因 

1.1施工材料管理不规范 

路桥施工活动有序开展要应用不同

的施工材料,材料质量对路桥项目施工

质量会产生较大影响。在施工材料管理

过程中要重视材料采购环节管理,结合

施工设计方案要求对材料种类、数量进

行选取。在材料进入施工项目之前要采

取针对性措施对材料进行质量验收,全

面通过质量验收之后才能用于项目施

工。目前施工材料问题较为严重,在路

桥施工中要应用的材料类型较多,不同

材料对放置环境也具有较多要求,施工

材料管理难度增大。在材料运输以及存

储过程中,不科学的管理将会对材料整

体质量产生较大影响,导致材料基本性

能与整体结构发生不同程度变化,都会

对路桥工程施工质量与施工效率产生

影响。 

1.2桥体存在裂缝问题 

我国市政道路桥梁建设工程中,普

遍的质量通病就是桥梁所存在的裂缝问

题。其中, 为常见的裂缝类型当属混凝

土桥梁的裂缝问题,引发其出现裂缝问

题的主要原因是混凝土材质的作用。一

旦桥梁上出现了一定的裂缝问题,那么

桥梁的建设质量就会得到大幅度降低,

并且还会在一定程度上引发桥梁的支撑

问题,严重的时候还会对人们的生命以

及财产安全产生极为不利的影响,因此,

相关建设企业以及工作人员必须加强对

桥梁裂缝问题的重视程度,对于存在裂

缝问题的桥梁要及时采取合理有效的措

施加以解决,避免其引发更为严重的安

全事故。 

1.3钢筋的锈蚀问题 

在市政道路桥梁施工过程中往往

会使用到比较大量的钢筋,一旦这些钢

筋材料出现了生锈问题,形成了相应的

氧化物,那么就会因为钢筋体积的迅速

膨胀,而引发其周围混凝土的受力不均

现象, 终导致公路的桥梁在有效截面

面积以及承载性能等方面的降低。一般

情况下,钢筋生锈的时候,其面积会发

生一定程度的降低,进而引发钢筋所具

有压缩性能的减弱,主要是因为腐蚀现

象的存在会对混凝土所具有的卷绕力

产生一定的损坏,除此之外,生锈现象

的发生还会对桥梁的美观产生不良影

响,并为人们的生命以及财产安全带来

一定的威胁。 

1.4安全监管有待完善 

在路桥工程建设和施工的过程中,

存在着非常多的高危作业环节,因此工

程施工的安全性也受到了人们的高度关

注。但是从当前的实际情况来看,我国的 

把产生的问题予以解决,以此确保管理

的可控性,这样可以为日后安全施工人

员的工作做好铺垫。 

7 结束语 

综上所述,国内的经济发展非常迅

猛,这与交通工程的建设密切相关,市政

交通工程施工建设中有关于安全方面的

工作可以增强其技术能力,更可以确保

经济的健康发展,所以强化对市政交通

工程安全方面的管理工作,要求相关人

员从意识上就要展开强化,同时通过有

效的安全管理手段及模式,把交通工程

安全管理工作上升到一个更高的层次,

确保其建设水平并以此推动国家的全面

发展。 
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一部分施工企业为了降低工程建设成本,

加快工程的施工进度,不重视现场的安

全监管工作,没有系统地对施工人员进

行安全教育,且施工人员在工程建设的

过程中,也不具备较强的安全意识。一些

施工人员甚至在进入施工现场时不能按

照要求佩戴安全設施,就为施工现场埋

下安全隐患。 

2 市政路桥施工质量通病问题

的预防与解决对策 

2.1碱蚀问题的预防处理 

从碱蚀破坏的基本原理来看,也是

要做好充足的预防保护才能避免其化学

反应的产生。碱蚀发生的主要介质就是

水,防护时要结合这个特点,对施工用材

料的防水性能和密实度进行加强,有效

的降低外部水分渗透到混凝土内部的发

生。一旦缺少水分,碱蚀化学反应将很难

发生,从而也就避免了对内部结构的腐

蚀。当然,我们还应该清新的认识到,碱

蚀现象的发生时不可避免的,只能是通

过尽量的做好事前预防措施,减少这类

问题的发生。 

2.2对于钢筋锈蚀的预防 

结合桥梁的不同等级,进行不同级

别的防护措施制定。在钢筋的锈蚀后果

中,可以通过预防性保护来面对承载力

下降问题。桥梁保护要结合具体情况和

当地的地质因素、气候因素等进行综合

分析。比较重要的桥梁要设置多重防护

来进行特殊保护。同时,为避免水流进入

到混凝土的内部,还需要将混凝土与外

部进行有效的隔离,通过综合预防措施

制定来尽量的避免道路桥梁内部的钢筋

被腐蚀。 

2.3进行道路桥梁裂缝问题的预防 

做好裂缝问题 好的方法就是预防

工作要做到位,因为一旦裂缝问题发生,

再进行补救将很难达到预期的质量要求,

且桥梁的承载力也远不如以前。所以在

进行道路桥梁建设时,应该充分的进行

预应力的谨慎核算,当预应力计算值与

实际的承载力需求一致的情况下,才能

满足需求。同时还应该进行振捣作业的

合理控制。针对温度应力不适情况,首先

要选择高质量的水泥,确保其 小的水

热化反应,以尽量的降低内外温差。 

3 结束语  

路桥工程现场施工涉及诸多内容,

其具有较多的难点,而为了让工程建设

顺利进行,我们必须正确认识工程现场

管理的重要性,同时采取有效的应对措

施,让路桥工程高质量竣工,保证市政工

程项目的顺利建设,推动城市化的快速

发展。  
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